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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1. Kesimpulan 

a. Nilai kekerasan akibat adanya pengelasan di material Shackle akan 

mengalami perubahan di bandingkan sebelum dilakukan pengelasan.  

V.2. Saran 

a. Sebaiknya tidak dilakukan pengelasan pada shackle khususnya dan 

material forging umumnya. 

b. Untuk dilakukan pengkajian atau penelitian lebih lanjut pada 

kesempatan yang  lain untuk mengetahui perubahan perubahan yang 

ada ditinjau dari pengujian yang lain pada kesempatan berikutnya. 
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